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Vorwort 

In dieser Dokumentation wird die An-
wendung des RHEINZINK-Horizontal-
paneels beschrieben. Die Inhalte bilden 
die Grundlage für eine sachgerechte 
Planung und klassische anwendungs-
technische Lösungen und dienen ledig-
lich als Orientierung. Die abgebildeten 
Detailzeichnungen beschreiben mögli-
che baupraktische Lösungen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
in der Praxis Anwendungsfälle vorkom-
men können, bei denen die dargestellte 
Bekleidungsart nicht oder nur einge-
schränkt umsetzbar sind. Vor diesem Hin-
tergrund ist jede tatsächliche Detailsitua-
tion im Einzelfall vom Planer zu prüfen. 
Dabei sind sowohl die systembedingten 
Auswirkungen auf das Objekt und die 
örtlichen und klimatischen Bedingungen, 
als auch die bauphysikalischen Bean-
spruchungen zu berücksichtigen. Die Ein-
haltung der beschriebenen Anwendungs-
techniken und Vorgaben befreit nicht von 
eigenverantwortlichem Handeln. 

Die Dokumentation wurde auf der Grund-
lage baupraktischer Erfahrungen erstellt 
und entspricht dem aktuellen Wissens-
stand aus Forschung und Entwicklung, 
den anerkannten Regeln und dem Stand 
der Technik. Wir behalten uns vor, jeder-
zeit entwicklungsbedingte Änderungen 
vorzunehmen. 

Bei etwaigen Fragen oder Anregungen 
wenden Sie sich bitte an den für Sie zu-
ständigen Berater oder setzen Sie sich 
mit dem RHEINZINK-Vertriebsbüro in 
Ihrer Nähe in Verbindung. Alle Kontakt-
daten finden Sie auf unserer Homepage 
www.rheinzink.de/kontakt. 
Eine Übersicht unserer Vertriebsbüros fin-
den Sie zudem auf der Seite 44 dieser 
Dokumentation.

Datteln, im Januar 2018
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EINE MARKE – 3 PRODUKTLINIEN 
Für jede Anforderung 
die perfekte Lösung

Um Ihnen noch mehr Raum für Gestal-
tung zu geben, bieten wir unseren Werk-
stoff in drei verschiedenen Produktlinien 
in zahlreichen Ausführungen an. Sie er-
halten für jede Anforderung die perfekte 
Lösung in der bewährten RHEINZINK-
Qualität. Alle Produkte übertreffen die 
Anforderungen der DIN EN 988 und 
entsprechen damit dem TÜV-geprüften 
QUALITY ZINC Kriterienkatalog. Das 
hohe Fertigungsniveau wird durch ständi-
ge Kontrollen und umfassende Labortests 
garantiert. Auf dieser Doppelseite haben 
wir die charakteristischen Merkmale un-
serer drei Produktlinien für Sie zusam-
mengefasst. Auf Wunsch übersenden wir 
Ihnen gerne Materialmuster.

RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA und RHEINZINK-artCOLOR sind eingetragene Warenzeichen der RHEINZINK GmbH & Co. KG

RHEINZINK-CLASSIC 
Der natürliche Werkstoff  
in seiner ursprünglichsten Form 

RHEINZINK-CLASSIC ist die ursprüng-
lichste aller Werkstoffvarianten. Die 
walzblanke Ausführung hat sich seit über 
50 Jahren bewährt. Abhängig von klima-
tischen Bedingungen bildet sich auf der 
naturbelassenen, metallisch glänzenden 
Oberfläche im Laufe der Zeit die typisch 
blaugraue Patina. Diese wird allmählich 
immer charismatischer und entwickelt 
einen ganz eigenen Oberflächencha-
rakter.

Oberflächenqualität:
RHEINZINK-CLASSIC® walzblank

RHEINZINK-artCOLOR 
Unbegrenztes Gestalten  
in vielfältigen Farben

RHEINZINK-artCOLOR ist die farbige 
Variante für Dachdeckungen und Fas-
sadenbekleidungen. Eine dauerhafte 
Beschichtung erlaubt eine umfangreiche 
Farbauswahl und eröffnet Architekten, 
Planern, Handwerkern und Bauherren 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 
Klassisch elegant, modern avantgar-
distisch, kontrastreich oder Ton in Ton.  
Haben Sie einen besonderen Farb-
wunsch? Kein Problem! Wir produzieren 
RHEINZINK-artCOLOR gerne auch in 
der Farbe Ihrer Wahl. 

Oberflächenqualitäten:
RHEINZINK-artCOLOR® anthrazit
RHEINZINK-artCOLOR® reinweiß
RHEINZINK-artCOLOR® perlgold
RHEINZINK-artCOLOR® moosgrün
RHEINZINK-artCOLOR® nussbraun
RHEINZINK-artCOLOR® blau 
RHEINZINK-artCOLOR® ziegelrot

CLASSIC artCOLOR

PRODUKTLINIEN
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Im Rahmen der natürlichen Bewitterung 
werden etwaige (montagebedingte) 
Kratzer ausgeglichen. Auch den Selbst-
heileffekt bieten nur die Produkte der 
RHEINZINK-prePATINA Line und der 
RHEINZINK-CLASSIC Line. Sie sind um-
weltfreundlich und absolut wartungsfrei.

100 % SELBSTHEILEND
100 % WARTUNGSFREI
Das gibt es nur bei RHEINZINK.

Nur RHEINZINK verfügt mit der CLASSIC Line und der prePATINA Line über drei wirklich natürliche Werkstoffvarianten aus Titanzink!

DIE WELTWEIT EINZIGEN NATÜRLICH
VORBEWITTERTEN OBERFLÄCHEN

Ausschließlich RHEINZINK verfügt über 
ein besonderes Verfahren, bei dem die 
blaugraue oder schiefergraue Farbe 
der natürlichen Patina bereits ab Werk 
existiert. Wir, als Erfinder, haben diesen 
einzigartigen Beizprozess „Vorbewit-
terung“ genannt. Für das menschliche 
Auge nahezu nicht wahrnehmbar, bildet 
sich durch atmosphärische Einflüsse mit 
der Zeit eine das Produkt zuverlässig 
schützende natürliche Patina. Bei der 
Produktion verzichten wir vollkommen 
auf künstliche Beschichtungen, Lackie-
rungen oder Phosphatierungen. Die Pro-
dukte der RHEINZINK-prePATINA Line 
sind weltweit die einzigen natürlichen 
Oberflächen ab Werk auf dem gesam-
ten Bauzinkmarkt.

Oberflächenqualitäten:
RHEINZINK-prePATINA® blaugrau
RHEINZINK-prePATINA® schiefergrau

prePATINA

PRODUKTLINIEN
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WERKSTOFF

1.	 Werkstoff RHEINZINK-Titanzink

1.1	 Legierung und Qualität
RHEINZINK ist Titanzink nach DIN EN 
988. Die RHEINZINK-Legierung be-
steht aus Elektrolyt-Feinzink nach DIN 
EN 1179 mit einem Reinheitsgrad von 
99,995 % und exakt bestimmten Antei-
len von Kupfer und Titan. 
Alle RHEINZINK-Produkte sind nach ISO 
9001:2008 zertifiziert und unterliegen 
der freiwilligen Prüfung durch den TÜV 
Rheinland nach dem strengen QUALITY 
ZINC Kriterienkatalog (bitte kostenlos 
anfordern).

Ökologische Relevanz
RHEINZINK ist ein natürlicher, 100 % 
recyclefähiger Werkstoff, der die heuti-
gen strengen ökologischen Anforderun-
gen schon immer souverän erfüllt hat. 
Hierfür stehen modernste Produktions-
anlagen, eine durchdachte Logistik und 
die günstigen Verarbeitungseigenschaf-
ten. Dokumentiert wird das umweltbe-
wusste Handeln durch die Einführung 
des Umweltmanagementsystems ISO 
14001:2004, geprüft und zertifiziert 
durch den TÜV Rheinland. 
Verantwortungsbewusstes Handeln ge-
genüber der Umwelt dokumentieren wir 
darüber hinaus durch die Einführung 
eines Energiemanagements nach ISO 
50001:2011. Unsere Absicht ist es, Ener
gie zu sparen, Ressourcen zu schonen 
und die Umweltauswirkung unserer Pro-
dukte so gering wie möglich zu halten.

Aspekte der ökologischen 
Gesamtbeurteilung
Entsprechend der gesamtheitlichen Be-
wertung des Instituts Bauen und Umwelt 
e.V. ist RHEINZINK als umweltverträg-
liches Bauprodukt nach ISO 14025, Typ 
III (EPD) und EN 18504 „Nachhaltigkeit 
von Bauwerken – Umweltdeklarationen“ 
deklariert. Die Prüfung der Umwelt- und 

Gesundheitsverträglichkeitskriterien um-
fasst dabei den gesamten Lebenszyklus 
der RHEINZINK-Produkte – von der 
Rohstoffgewinnung über die Verarbei-
tung und Nutzung bis hin zu Recycling/
Entsorgung. Sie basiert auf einer Ökobi-
lanz nach ISO 14040 (LCA) (Zertifikat 
bitte kostenlos anfordern).

Elektromagnetische Strahlung wird 
sicher abgeschirmt
Über elektromagnetische Strahlung wird 
in der Öffentlichkeit kontrovers disku-
tiert. Die Internationale Gesellschaft für 
Elektrosmogforschung (IGEF e.V.) hat 
in diesem Zusammenhang die Abschir-
mungseigenschaften von RHEINZINK 
ermittelt. Das Ergebnis: Über 99 % der 
vorhandenen elektromagnetischen Strah-
lung werden abgeschirmt. Biologische 
Messungen am Menschen bestätigen 
die technischen Messwerte und zeigen 
eine harmonisierende Wirkung auf Herz, 
Durchblutung und Nervensystem. Die 
Entspannung des Organismus nimmt zu.

Bleibende Werte
RHEINZINK ist ein Werkstoff, der mit ei-
ner Lebensdauer von mehreren Genera-
tionen Maßstäbe setzt. Die 30-jährige  
Garantie unterstreicht die Langlebigkeit 
des zu 100 % recyclefähigen Wert-
stoffes. Das schafft zusätzliche Sicher-
heit.

1.2	 Kennzeichnung

RHEINZINK-Tafeln und -Bänder:
Erkennbar an der fortlaufenden Farb-
stempelung auf der Metallunterseite.

RHEINZINK-
Dachentwässerungsprodukte:
Erkennbar an der Markenprägung. 

RHEINZINK-
Dachentwässerungszubehör:
Erkennbar an der Markenprägung.

RHEINZINK-Palettenkennzeichnung: 
Erkennbar am Verpackungsaufkleber mit 
ausführlichen Produktdaten.

1.3	 Werkstoffeigenschaften
■■ Dichte (Spez. Gewicht)  

7,2 g/cm3

■■ Schmelzpunkt ca. 420 °C 
■■ Ausdehnungskoeffizient:  

in Walzlängsrichtung:  
2,2 mm/m x 100 K 
in Walzquerrichtung: 
1,7 mm/m x 100 K 

■■ Typische Verbindungstechniken:  
Falzen, Weichlöten, Kleben, 
Schrauben, Nieten

■■ Nicht magnetisch
■■ Nicht brennbar
■■ Abschirmung elektromagnetischer 

Strahlung
■■ Recycelfähigkeit 100 %
■■ Hohe Recycling-Quote
■■ Gesicherter Werkstoffkreislauf
■■ Umweltverträglich (EPD)
■■ Natürlicher Werkstoff
■■ Geringer Energieeinsatz
■■ Lange Lebensdauer
■■ Lebensnotwendiges Spurenelement
■■ Umfangreiche Ressourcen

A

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

Metalldicke (mm) Gewicht (kg/m2)

0,70 5,04

0,80 5,76

1,00 7,20

RHEINZINK-Gewicht nach Metalldicken 
in kg/m2 (Zahlen sind gerundet)
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MADE IN GERMANY       HSF

RHEINZINK

R
H

EI
N

Z
IN

K

333l



HORIZONTALPANEEL, PLANUNG UND ANWENDUNG

WERKSTOFF

*

*	vom Umweltbundesamt anerkanntes Umweltzeichen für Bauprodukte

1.4	 Patinabildung
Auf den naturbelassenen Oberflächen 
RHEINZINK-prePATINA bildet sich an 
der Atmosphäre eine festhaftende natür-
liche Patina. Hierbei werden alle Einflüs-
se aus der Umgebung, aus der Luft und 
dem Regenwasser in die Oberflächen-
entwicklung eingebunden. Die Materi-
aloberfläche ist wartungsfrei und bedarf 
als natürliches Produkt keiner Pflege oder 
Reinigung.
Bei der Anwendung der natürlichen 
RHEINZINK-prePATINA Line Oberflä-
chen kann es in Regionen mit marinem 
Klima aufgrund der salzhaltigen Luft zu 
weißen Ablagerungen kommen. Diese 
natürlichen Ablagerungen integrieren 
sich in die natürliche Patina und sind 
aufgrund des Farbkontrastes vor allem 
auf der dunklen Oberfläche RHEIN-
ZINK-prePATINA schiefergrau sichtbar. 
Die Funktion und betriebsgewöhnliche 
Lebensdauer des Materials wird hier-
durch nicht beeinträchtigt, wenn es für 
Fassaden, Dächer und andere Bauteile 
verwandt wird. Insgesamt erscheint die 
natürliche Patina in Regionen mit chlo-
ridhaltiger Luft heller. In Regionen mit 
Belastung durch Schwefel aus z. B. Ab-
gasen, erscheint die Patina eher dunkler 
als üblich.

1.4.1	� RHEINZINK-CLASSIC  
walzblank

Anwendung für alle Klempnerarbeiten 
in Falz- und Löttechnik. Die natürliche 
Patina bildet sich je nach Anwendung, 
Dachneigung etc. zeitlich unterschied-
lich. In Bereichen, die vor Regenwasser 
geschützt sind z. B unterhalb von Dach-
überständen oder an Dachrändern teil-
weise erst nach einigen Jahren.

1.4.2	� RHEINZINK-prePATINA  
blaugrau und schiefergrau

Speziell zur Anwendung in Bereichen, 
bei denen ein „fertiges“ Bild der RHEIN-
ZINK-Oberfläche bereits bei Schlüssel-
übergabe gewünscht wird, wurde von 
RHEINZINK vor 25 Jahren das Vorbe-
witterungsverfahren entwickelt. Dieses 
Verfahren erlaubt die Produktion der 
Farbe einer natürlichen Patina, obwohl 
sich die natürliche Patina selbst erst nach 
der Montage bildet.

RHEINZINK ist der einzige Hersteller 
weltweit, der dieses einmalige Vorbe-
witterungsverfahren verwendet. Die 
Nutzung eines Beizprozesses gegenüber 
einer Beschichtung oder Phosphatierung 
hat zwei entscheidende Vorteile: Die Bei-
ze gibt der Oberfläche die Optik einer 
echten Patina, wie sie sonst erst nach 
längerer Zeit durch natürliche Einflüsse 
eintritt. Die Beizung ergibt eine gleich-
mäßige Farbgebung, die jedoch nicht mit 
einem RAL-Farbton verglichen werden 
kann. Eine dünne, im Werk aufgebrachte 
Schutzschicht auf der Oberfläche erzielt 
einen temporären Schutz bei Lagerung, 
Transport und Verarbeitung. Für die Ver-
arbeitung in Rollform-Profiliermaschinen 
bedeutet dieser Schutzfilm eine ölfreie 
Umformung.

Die RHEINZINK-Qualität prePATINA 
schiefergrau ist die dunkle Alternative 
und kann nach einigen Jahren im Zuge 
der Patinabildung je nach regionalem 
Klima, wie bei Schiefer, einen leichten 
Dunkelgrün-Grauschimmer aufweisen.

Bei dem Beizprozess bleiben weitere 
natürliche Oberflächeneigenschaften 
erhalten – die Oberfläche bleibt lötbar. 
Das sichtbare „Altern in Würde” wird 
durch die Vorbewitterung nicht behindert 
und hat sich über viele Jahrzehnte in der 
Praxis bewährt. Das Material reduziert 
weitestgehend für Dünnblech typische 
Reflektionen der Oberfläche (Wellener-
scheinung).

1.4.3	 Hinweise zur Verarbeitung
Um Reaktionen der Oberfläche mit über-
mäßigem Hautschweiß und anderen 
baustellenbedingten Verunreinigungen 
zu vermeiden, sollten bei der Verarbei-
tung fettfreie und saubere Textilhand-
schuhe getragen werden. 
Ein passendes Angebot finden Sie unter 
www.rheinzink.de/werbemittelshop

1.4.4 Oberflächengleichheit
Wir sind bemüht, oberflächengleiche 
Profile zu liefern. Produktionsbedingt kön-
nen leichte Unterschiede auftreten, die 
rein optischer Natur sind und sich bei der 
prePATINA Line in der Regel im Zuge der  
Patinabildung angleichen. Um objekt-
bezogen optische Beeinträchtigungen 
auszuschließen, sollten bei der Bestel-
lung besondere Anforderungen an die 
Oberflächengleichheit mitgeteilt werden.

Environmental Profile Scheme
ENP 453



10|11

HORIZONTALPANEEL, PLANUNG UND ANWENDUNG

1.4.5	� Transport- und Montageschutz
Zum Schutz der Oberfläche während des 
Transports, der Lagerung und der Mon-
tage werden unsere Fassadenprofile als 
auch die Oberflächenqualität artCOLOR 
Line mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Sie 
schützt zudem vor negativen Einflüssen 
während der Bauphase.

Bei der Folierung handelt es sich um eine 
werkseitig aufgebrachte, selbstklebende 
Schutzfolie, die während der Montage 
UV-Strahlung und Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt ist. Erfolgt diese  
Belastung über einen längeren Zeitraum, 
können sich die Eigenschaften der Folie 
verändern und es kann zu Kleberück-
ständen auf der Metalloberfläche kom-
men. Wir empfehlen zur Vermeidung 
dieser Veränderungen die Folie unmit-
telbar nach dem Montageprozess zu 
entfernen. 

1.4.6 Hinweis Wellenbildung
Bandmaterial
Eine charakteristische Oberflächener-
scheinung bei Bandmaterial ist die für 
Dünnbleche typische, geringe Wellen-
struktur.  
Diese Wellen bilden sich als Reaktion 
eines natürlichen Werkstoffes auf den 
Auf-/Abcoilprozess im Werk und ent-
sprechende Umarbeitungsprozesse 
(Profilieren etc.) in der Werkstattfertigung 
bzw. bei der Montage.

Die Oberflächenqualität CLASSIC walz-
blank betont aufgrund der Lichtreflexion 
das changierende Erscheinungsbild. Mit 
zunehmender Patinierung nimmt diese 
Wahrnehmung ab. Sofern von Anfang 
an, z. B. für Fassaden- und Dachflächen, 
ein optisch hoher Anspruch besteht, 
empfehlen sich die Oberflächenqualitä-
ten prePATINA blaugrau oder prePATI-
NA schiefergrau.

Tafelmaterial
Eine verbesserte Planheit wird durch die 
Verwendung von Tafelmaterial erreicht, 
das RHEINZINK in einer Länge bis zu  
6 m herstellen und liefern kann. Das Maß 
der Wellen unterliegt strengen Kontrol-
len und darf den definierten Wert nach 
DIN EN 988 (max. 2 mm pro m) nicht 
überschreiten. Die RHEINZINK -Werks-
norm schreibt je m Tafellänge z. B. max. 
1 Welle mit 1 mm Höhe vor. 

1.5	� Verhalten gegenüber äußeren 
Einflüssen

1.5.1	� Einfluss anderer oberhalb ver-
legter Metalle

Unbedenklich:
■■ Aluminium,  

blank oder beschichtet
■■ Blei 
■■ nicht rostender Stahl
■■ verzinkter Stahl (Rostablaufspuren 

u.a. durch ungeschützte Schnitt
kanten möglich)

Bedenklich:
■■ Kupfer 

1.5.2	� Einfluss anderer oberhalb  
verlegter Baustoffe

Bedenklich:
■■ ungeschützte, bituminöse  

Dachbahnen ohne Besplittung/
Kiesschüttung  
(Oxidationssäurekorrosion)

■■ PVC-Dachabdichtungen 
(Salzsäureemmission)

WERKSTOFF

1.5.3	� Einfluss anderer Stoffe  
u. a. Mörtel

■■ Mineralische Werkstoffe wie Kalk, 
Zement, Gips wirken mit Feuchtig-
keit auf Metalle korrosiv.

■■ Zwischen RHEINZINK-Bauprofilen 
und diesen Baustoffen muss eine 
geeignete Trennschicht montiert 
werden.

■■ Montagefolge: Putzarbeiten vor 
RHEINZINK (möglichst  
foliertes Material verwenden)

1.5.4	 Einfluss von Ölheizungen
Verfärbungen an RHEINZINK-Ober
flächen können bei ölbetriebenen Hei-
zungsanlagen aufgrund der Inhaltsstoffe 
des Heizöls sowie der Additive auftreten. 
Diese Verfärbungen finden mehr oder 
weniger sichtbar bei allen Deckungs-
werkstoffen statt und haben keinen Ein-
fluss auf die Lebensdauer der Dachde-
ckung.

Hinweis: 
Über diesen Sachverhalt muss der Bau-
herr informiert werden. Bei gasbetriebe-
nen Anlagen ist eine Verfärbung nicht zu 
erwarten.

1.5.5	� Sockel- und Spritzwasser
bereiche, Streusalz

Im Sockelbereich kann es aufgrund von 
Spritzwasser zu Verschmutzungen und 
Veränderungen im Patinierungsverhalten 
kommen. Streusalze wirken mit Feuchtig-
keit korrosiv auf Metalle. Daher sollten 
Fassadenbekleidungen grundsätzlich 
einen ausreichend großen Abstand zum 
Boden aufweisen – in der Regel ≥ 30 cm.
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Materialdicke Biegeradius Ri 
minimal

1,00 mm 1,75 mm

1,20 mm 2,10 mm

1,50 mm 2,63 mm

Empfohlene Biegeradien (Innenradius) 
für RHEINZINK

Ri

1.6	 Verarbeitung von RHEINZINK

1.6.1	Anzeichnen
Mit weichen Stiften, nicht mit scharfen, 
spitzen Gegenständen anreißen (Reiß-
nadel, Taschenmesser).

1.6.2	Umformung/Biegeradien
Zink und seine Legierungen sind aniso-
trop, d.h. sie besitzen unterschiedliche 
Eigenschaften parallel und quer zur 
Walzrichtung.
Die mechanische Auswirkung dieser 
Anisotropie wird bei RHEINZINK durch 
Legierung und Walzprozess so stark 
verringert, dass RHEINZINK unabhän-
gig von der Walzrichtung anrissfrei um 
180° faltbar ist. 

1.6.3	� Temperaturbedingte  
Längenänderung

Bei Abdeckungen, Dachdeckungen und 
Fassadenbekleidungen (Scharlänge), 
Bauklempnerarbeiten und Dachentwäs-
serungen (Profillänge) muss die tempe-
raturbedingte Längenänderung (Ausdeh-
nen und Zusammenziehen) konstruktiv 
berücksichtigt werden. Insbesondere bei 
Durchdringungen, Ecken, Fugen und 
sonstigen Übergängen sind richtige kon-
struktive Maßnahmen durchzuführen; 
d. h. Schare oder Profile müssen deh-
nungstechnisch spannungsfrei montiert 
werden.

1.7	 Lagerung und Transport
RHEINZINK-Produkte immer trocken 
und belüftet lagern und transportieren.

Lagerung und Transport (Schema) 

Hinweis:
Zur optimalen Lagerung auf der 
Baustelle ist eine Containerlagerung 
sinnvoll. Gegebenenfalls ist bei der 
Bauleitung ein trockener und durch-
lüfteter Raum anzufordern. Abdeck-
planen nicht direkt auf das Material 
legen, da hierdurch Feuchtigkeit oder 
Regenwasser zwischen die Profile 
gelangen und unter Luftabschluss zu 
optischen Beeinträchtigungen durch 
Zinkhydroxidbildung führen kann. 

1.8	 Bauphysikalische Aufgaben
■■ Wetterschutz
■■ Feuchtigkeitsregulierung
■■ Wärmehaushalt
■■ Hinterlüftung
■■ Schallschutz/Brandschutz

Die hinterlüftete Fassade ist ein mehr-
schichtig aufgebautes System, das bei 
korrekter Ausführung eine dauerhafte 
Funktionstüchtigkeit gewährleistet. Unter 
Funktionstüchtigkeit verstehen wir das Er-
füllen aller bauphysikalisch notwendigen 
Anforderungen. Im Folgenden werden 
diese genauer beschrieben.

Die konsequente Trennung der Wetter-
haut von Wärmedämmung und Tragwerk 
schützt das Gebäude vor Witterungsein-
flüssen.

Tragende Außenwände und die Däm-
mung bleiben immer trocken und daher 
voll funktionsfähig. Sogar durch offene 
Fugen eindringender Schlagregen wird 
durch die Luftzirkulation im Belüftungs-
raum schnell ausgetrocknet.

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade 
schützt die Bauteile vor starken Tempera-
turbelastungen. Wärmeverluste im Win-
ter sowie Aufheizung im Sommer werden 
verhindert.

Wärmebrücken können beachtlich ge-
mindert werden.

1.9	 Winddichtigkeit
Dies ist keine Anforderung an die hinter
lüftete Fassade an sich, da dieses Bauteil 
selbst gar nicht winddicht sein kann.
Das Gebäude muss vor der Montage 
der hinterlüfteten Fassade die erforder-
liche Winddichtigkeit aufweisen. Mas-
sives Mauerwerk sowie Beton erfüllen 
diese Forderung. Durchdringungen (z.B. 
Fenster, Lüftungsrohre etc.) erfordern 
eine Winddichtung vom Einbauteil zum 
Tragwerk.
Besonderes Augenmerk gilt der Wind-
dichtung bei Skelettbauweise, da hier 
zusätzlich die Wandfläche abzudichten 
ist. Durch eine undichte Gebäudehülle 
(Windsog, Winddruck) entstehen hohe 
Lüftungs-/Energieverluste, verbunden 
mit Zugerscheinungen (unangenehmes 
Raumklima). Auf der Windschattenseite 
eines Gebäudes ist mit Tauwasseranfall 
zu rechnen.
Die für die Raumlufterneuerung notwen-
digen Luftwechsel sind durch geeignete 
Mittel wie Fensterlüftung oder mechani-
sche Lüftung sicherzustellen.
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1.12 Wärmehaushalt
Um den Wärmehaushalt einer hinterlüfte-
ten Fassade zu verstehen, sind zuerst die 
verschiedenen Wärmeströme sowie der 
Luftaustausch zwischen Hinterlüftungs-
raum und Außenluft bauphysikalisch ge-
sondert zu betrachten.

1.12.1  Wärmeschutz
Der im Winter von innen nach außen flie-
ßende Wärmestrom wird mit dem Wär-
medurchgangskoeffizienten (U-Wert) 
bezeichnet. Je kleiner der Wert ist, desto 
kleiner ist die nach außen abfließende 
Wärmemenge. Der U-Wert wird durch 
die Wärmeleitfähigkeit der Wärmedäm-
mung und Dämmstoffdicke bestimmt.
Die gemäß EnEV (Energieeinsparver-
ordnung) geforderte hochwertige Wär-
medämmung ist ein Beitrag zum Umwelt-
schutz und zahlt sich nach kurzer Zeit  
durch niedrige Heizkosten aus.

1.12.2  Sommerlicher Wärmeschutz
Vom sommerlichen Wärmeschutz wird 
Behaglichkeit verlangt: Der von außen 
nach innen fließende Wärmestrom soll 
möglichst klein gehalten werden. Dazu 
dient erneut eine gute Wärmedämmung 
sowie eine gewisse Masse in der Kons-
truktion.
Der Vorteil der vorgehängten, hinterlüf-
teten Fassade ist, dass ein großer Teil 
der auf die Bekleidung einstrahlenden 
Wärmemengen durch den konvektiven 
Luftaustausch abgeleitet wird.

1.12.3  Wärmebrücken
Wärmebrücken sind die Stellen der 
Gebäudehülle, an denen ein erhöhter 
Wärmefluss stattfindet. Neben allge-
mein bekannten, konstruktionsbedingten 
Wärmebrücken eines Gebäudes, z.B. 
auskragenden Balkonplatten, ist bei ei-
ner hinterlüfteten Fassade die Montage 
der Unterkonstruktion zu beachten. Eine 
große Abschwächung dieser Wärme-
brücken wird durch eine dämmende Un-
terlage zwischen Tragwerk und Unter
konstruktion (Thermostopp) erreicht.
Eine fachgerechte Verlegung und Mon-
tage der Dämmschicht vermindert die 
Entstehung von Wärmebrücken.

1.10 Wetterschutz
Die Bekleidung der hinterlüfteten Fassade 
übernimmt den Schutz vor Verwitterung 
der tragenden Konstruktion, der hydro-
phobierten Fassaden-Wärmedämmung 
und der Unterkonstruktion.
Der Schlagregenschutz vorgehängter, 
hinterlüfteter Fassaden ist durch ein ho
hes Sicherheitsniveau gekennzeichnet. 
Aufgrund der physikalischen Vorgänge 
ist weder ein kapillarer Wassertransport 
noch eine direkte Beregnung der wärme-
dämmenden Schichten möglich.
Hinzu kommt die ständig vorhandene 
Möglichkeit der Feuchtigkeitsabfuhr 
durch den Belüftungsraum. So können 
befeuchtete Dämmschichten schnell 
trocknen, ohne dass der Wärmeschutz 
beeinträchtigt wird. (Literaturhinweis: Der 
Regenschutz von Außenwänden mit vor-
gehängten hinterlüfteten Fassaden. FVHF 
Focus Fassade 3)

1.11 Feuchtigkeit
Die hinterlüftete Fassadenbekleidung 
wirkt als Schlagregen- und Feuchte-
schutz. Feuchtigkeitseinwirkung durch 
Diffusion tritt in der hinterlüfteten Fassa-
de nicht auf.
Bei Winddichtigkeit des Tragwerkes ist 
die Diffusionsstromdichte zu gering, um 
eine Unterschreitung der Taupunkttempe-
ratur zu verursachen.

1.13	 Brandschutz
Metallfassaden mit metallischer Unter
konstruktion und entsprechenden Be-
festigungsmitteln erfüllen höchste An-
forderungen an die Nichtbrennbarkeit 
(Baustoffklasse A1, DIN 4102). Bei vor-
gehängten hinterlüfteten Fassaden kann 
es notwendig sein, Brandabschottungen 
einzubauen.

1.14 Hinterlüftung
Der freie Belüftungsraum zwischen der 
Fassadenbekleidung und der dahinter-
liegenden Schicht muss mindestens ≥ 20 
mm sein. Bautoleranzen und Schiefstel-
lungen des Gebäudes sind zu berück-
sichtigen. Dieser Hinterlüftungsraum darf 
stellenweise z.B. durch die Unterkonst-
ruktion oder Wandunebenheiten örtlich 
bis auf 5 mm reduziert werden.

1.14.1  Be- und Entlüftungsöffnungen
Der Hinterlüftungsraum benötigt Be- und 
Entlüftungsöffnungen. Diese Öffnungen 
sind konstruktiv so auszubilden, dass ihre 
Funktionstüchtigkeit über die gesamte Le-
bensdauer des Gebäudes gewährleistet 
ist. Sie dürfen nicht durch Verschmutzung 
oder andere äußere Einflüsse beein-
trächtigt werden. Die Öffnungen sind am 
tiefsten und höchsten Punkt der Fassaden-
bekleidung sowie im Fensterbank-, Fens-
tersturzbereich und bei Durchdringungen 
angeordnet.
Bei höheren, mehrgeschossigen Gebäu-
den sollten weitere Be- und Entlüftungs-
öffnungen (z.B. geschossweise) vorgese-
hen werden.

1.15 Schallschutz
Für den Schallschutznachweis einer 
Fassadenkonstruktion muss der gesamte 
Wandaufbau sowie jedes Bauteil (Fens
ter etc.) definiert sein. Eine Geräusch-
entwicklung der Bekleidung ist mit einer 
statisch korrekten Befestigung auszu-
schließen.
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RHEINZINK-PROFILGRUPPE HORIZONTALPANEEL

2.	� RHEINZINK-Horizontalpaneel H 25

Das Horizontalpaneel eröffnet dem 
Planer die Möglichkeit, Rastermaße 
bis 6000 mm Länge zu realisieren. Die 
Breite der Schattenfuge ist mit 20 mm 
festgelegt.
Das Horizontalpaneel wird in Baubreiten 
von 200 - 333 mm angeboten.

Bauaufsichtliche Zulassung
Das RHEINZINK-Horizontalpaneelsys-
tem ist gemäß EN 14782 geregelt und 
für Unterkonstruktionsabstände ≤ 1,00 m 
zugelassen (andere Unterstützungsab-
stände auf Anfrage möglich).

In Deutschland ist das Fassadensystem 
darüber hinaus geregelt durch die Bau-
regelliste B, Teil 1 (Ausgabe 2015/2), 
Kap. 1.0 Bauprodukte im Geltungsbe-
reich harmonisierter Normen nach der 
Bauproduktenrichtlinie, Kap. 1.4.10.1 
Selbsttragende Dachdeckungs- und 
Wandbekleidungselemente für die In-
nen- und Außenanwendung aus Metall-
blech.

Statische Bemessung
Die Bemessungstabellen der Profile be-
ruhen auf der DIN 18807 für die Quer-
schnittswerte.
Durchbiegung:
1/180 für Fassadenelemente
Sicherheitsfaktor: g = 1,50
(ist in den Tabellen berücksichtigt)

Einheiten für Lasten und Kräfte
In den Bemessungstabellen werden die 
zulässigen Kräfte und Lasten in kN/m2 
angegeben.
Die Durchbiegungswerte im Verhältnis 
zur Spannweite werden für Ein-, Zwei-
oder Mehrfeld-Auflager der Profile an-
gegeben.
Folgende Signatur wird zur Darstellung 
verwendet:
Einfeldträger	 

Zweifeldträger	  

Mehrfeldträger 	   

Bemessungstabelle Horizontalpaneel (Zwischenwerte zwischen den Baubreiten können interpoliert werden)
Bemessungsgrundlagen: gleichmäßig verteilte Belastung einschließlich Profileigenlast
Sicherheitsfaktor: 1,50
Streckgrenze: 100 N/mm²
Auflagerbreite: ≥ 50 mm
DIN 18807/experimentelle Untersuchung Universität Karlsruhe

Spannweite in m 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

zulässige Windbelastung
in kN/m2

 3,54 2,80 2,27 1,87 1,56 1,33 1,15 1,00

  1,85 1,65 1,48 1,35 1,23 1,13 1,05 0,98
   2,10 1,87 1,68 1,53 1,40 1,30 1,20 1,11

 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60
  1,11 0,99 0,89 0,81 0,74 0,68 0,63 0,59

   1,26 1,12 1,01 0,92 0,84 0,78 0,72 0,67

 2,35 1,86 1,50 1,24 1,04 0,89 0,77 0,67
  1,22 1,09 0,99 0,89 0,82 0,75 0,70 0,62

   1,39 1,24 1,11 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74

Spannweite in m 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

zulässige Windbelastung
in kN/m2


3,92 3,10 2,50 2,07 1,73 1,48 1,28 1,11

  2,03 1,82 1,65 1,48 1,36 1,25 1,16 1,03
   2,32 2,07 1,85 1,68 1,55 1,43 1,33 1,23

H 25 - 200, s = 1,00 mm

H 25 - 333, s = 1,00 mm

H 25 - 333, s = 1,20 mm

H 25 - 200, s = 1,20 mm
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PROFILGEOMETRIE

2.1	 Profilgeometrie
Metalldicke 
s = 1,00 mm/1,20 mm

Baubreiten von 200 - 333 mm
Alle Zwischengrößen in mm-Sprüngen 
sind möglich.
Ab einer Baubreite von 250 mm emp-
fehlen wir, die Metalldicke 1,20 mm zu 
verwenden.

Anwendung im Außenbereich
■■ Fassaden
■■ Untersichten
■■ Brüstungen

Befestigung
Die Paneele werden durch den RHEIN-
ZINK-Paneelhalter zwängungsfrei an die 
Unterkonstruktion geschraubt oder genietet. 
Pro Halter müssen 2 Verbinder eingesetzt 
werden. Die Lagesicherung wird durch eine 
Fixierung in der Mitte des Paneels mit ge-
eigneten Befestigungsmitteln sichergestellt.

Abmessungen
■■ Zeichnungen: Maße in mm
■■ �Paneelbezeichnung: H 25 - 287  

(Beispiel)
■■ Standardlänge: ≤ 6000 mm
■■ BB:	 Baubreite = Achsmaß
■■ F:	 Fugenbreite
■■ S:	 Sichtfläche

Toleranzen
Gemäß RHEINZINK-Werksnorm

Montagehinweise
■■ Es empfiehlt sich, die Paneele an bei-

den Enden mit Endböden auszusteifen
■■ �Die Paneele (BB) werden mit einer 

Minustoleranz von 1,00 mm, klei-
ner als bestellt, gefertigt.

Baubreiten H 25
s = 1,00 mm

Gewicht

200 mm  11,20 kg/m2

225 mm 10,70 kg/m2

250 mm 10,40 kg/m2

s = 1,20 mm

250 mm 12,17 kg/m2

300 mm 11,58 kg/m2

333 mm 11,28 kg/m2

65/100 mm

B
B

 2
0

0
 -

 3
3

3
 =

 S
 +

 F

Systemschnitt: Rasterung Systemschnitt: Darstellung der zwän-
gungsfreien Montage

Mindestabstand für die Verbindungsele-
mente (Edelstahlselbstbohrschrauben 
oder Niete) am RHEINZINK-Paneelhalter

Befestigungsschiene, Aluminium
(RHEINZINK-Paneelhalter)

 S 2
0

~ 25

F

≥ 10 ≥ 10

≥ 10

Schematische Darstellung eines Mehrfeldsystems
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2.1.1 �RHEINZINK-Horizontalpaneel, 
Verlegung 

Wohnhaus, Straden, Österreich RHEINZINK-Paneel H 25  
mit Schattenfugenprofil

Verwaltungsgebäude, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg RHEINZINK-Paneel H 25  
mit 20 mm Fuge und Stoßprofil
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A

B

C

D

2.2	  Fugenausbildung

2.2.1 Horizontale Verlegung

2.2.1.1 Vertikalfuge
A: Stoßprofil mit Endböden
Die Fuge wird mit einem der Paneelgeo-
metrie entsprechenden Stoßblech hin-
terlegt. Ästhetisch sehr zurückhaltende 
Fugenausbildung. Die horizontale Aus-
richtung der Paneele wird stark betont.

B: Stoß mit geschlossenem Paneel 
Die Paneele werden mit einer seitlichen 
Abkantung (Endboden) geschlossen, um 
den Blick seitlich in die Profile zu verhin-
dern und um dem Profil eine höhere Sta
bilität zu verleihen.*

C: Stoßfuge im wilden Verband     
Die unterschiedlich versetzten Vertikal-
fugen lassen die Fassadenansicht sehr 
lebhaft wirken. Die Fugen werden durch 
Sonderprofile als Schattenfugen ausge-
bildet.

D: Schattenfuge
Die vertikale Fuge dient der ausdehnungs
technischen Trennung der einzelnen Pa-
neelfelder. 

Hinweis: 
■■ �Fugen sind generell 5-10 mm 

größer als die zu erwartende 
temperaturbedingte Längenände-
rung zu dimensionieren.

*	� Ab einer Baubreite von 250 mm soll
ten die Paneelenden grundsätzlich 
mit Endböden geschlossen werden 
(Empfehlung).
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TEMPERATURBEDINGTE LÄNGENÄNDERUNG

2.3	� Aufnahme der temperatur
bedingten Längenänderung  
von Fassadenbekleidungen

■■ Die Aufnahme der Längenände-
rung der Fassadenprofile erfolgt 
über eine ausdehnungstechnische 
Trennung.

■■ Es dürfen keine statisch zusammen-
hängende Felder > 6000 mm Länge 
entstehen. 

■■ In den Fugen, in denen die Län-
genänderung aufgenommen wird, 
muss die Befestigung auf der Unter-
konstruktion entsprechend ausgebil-
det sein.

■■ Die Unterkonstruktion muss im Be-
reich der Bewegungs-/Ausgleichs-
fuge getrennt für jedes Fassadenfeld 
ausgebildet werden. Ausnahmen 
sind mit der Anwendungstechnik* 
abzustimmen.

 
Zwei Beispiele einer Fassadenausfüh-
rung verdeutlichen schematisch die Zu-
sammenhänge:

Fall A
Große Bekleidungselemente bilden je
weils ein Feld, das vom nächsten Feld aus
dehnungstechnisch getrennt befestigt ist.

Fall B
Die Spiegeldeckung wird geprägt durch 
die im Halberversatz montierten Verti-
kalfugen. Bei korrekter Ausführung der 
Unterkonstruktion kann hier auf eine 
doppelte Unterkonstruktion im Stoßfu-
genbereich verzichtet werden. Diese 
Art der Montage ist nur mit dem indirekt 
gehaltenen H 25 möglich nicht aber mit 
dem direkt befestigten Steckfalzpaneel.

Bei der Montage der Halteprofile (RHEIN
ZINK-Paneelhalter) ist darauf zu achten, 
dass das Maß y immer 5 mm größer zu 
wählen ist, als das rechnerische Maß 
beim Zusammenziehen der Paneele.

Fall A

Fall B

Detail Fall B

*	� siehe Adressen und Ansprechpartner 
Seite 44

y x y
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UNTERKONSTRUKTION

2.4 Unterkonstruktion
RHEINZINK-Fassadensysteme werden 
üblicherweise auf Unterkonstruktionen 
aus ein-, zwei-, oder mehrteiligen NE-
Metallsystemen verlegt. Neben bauphy
sikalischen und wirtschaftlichen Vorteilen 
gewährleisten diese Systeme die Kontrolle 
und Steuerung des Schraubenbildes, die 
Einhaltung der Brandschutzvorschriften 
und die zwei- und mehrteiligen Systeme 
darüber hinaus einen problemlosen Aus-
gleich von Bautoleranzen.
Das architektonische Erscheinungsbild 
der Profile bestimmt die Ausbildung der 
Unterkonstruktion. Vor der Ausführung 
der Unterkonstruktion müssen die Betei-
ligten die Gestaltung festgelegt haben, 
ansonsten würde – in diesem Fall ver-
meidbar – die Konstruktion die Architek-
tur bestimmen.
 
Hinweis:
Holz als Unterkonstruktion von großen 
Fassadenflächen in Systemtechnik zu 
verwenden, ist aufgrund des Feuchte-
verhaltens und des unkomfortablen Tole
ranzausgleichs nicht zu empfehlen.
Für kleinflächige Anwendungen wie 
Gauben, Blenden und Giebelwände ist 
eine getrocknete Holzunterkonstruktion 
durchaus geeignet.
Die Lage und Ausrichtung der Gleit- und 
Festpunkte bei metallenen Unterkon
struktionen ist in Abhängigkeit von der 
Bekleidungsart, Fläche und Länge der 
Paneele zu bestimmen. 

Während bei einteiligen Systemen die 
Nachteile überwiegen, u.a.:

■■ aufwendige Aufnahme von Bautole
ranzen

■■ große Wärmebrücken 

sind bei den zwei-/mehrteiligen Syste-
men alle technischen Probleme gelöst:

■■ nur örtliche Wärmebrücken
■■ durchgehende Hinterlüftung sicher-

gestellt.

Allerdings muss die aufwendige Konstruk-
tion und die Tatsache, dass zwei- bzw. 
mehrteilige Montagevorgänge ausge
führt werden, beachtet werden.

Zweiteilige Systeme bilden die „Gol-
dene Mitte“:

Vorteile:
■■ kostengünstig
■■ problemlose Aufnahme von 

Bautoleranzen
■■ nur örtliche Wärmebrücken

Nachteile:
■■ zwei Montagevorgänge
■■ je nach Detail aufwendige  

Konstruktion 

Einteilige Unterkonstruktion

Zweiteilige Unterkonstruktion

Mehrteilige Unterkonstruktion
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Bezeichnung Ø x 
mm

Länge 
mm

Klemmbereich
mm

Bohrloch Ø
mm

Blindniet K14 - AI/E - 5,0 x 8,0 2,5 - 4,5 5,1

5,0 x 10,0 4,5 - 6,0 5,1

5,0 x 12,0 6,0 - 8,0 5,1

5,0 x 18,0 12,0 - 14,0 5,1
   

Bezeichnung Ø x 
mm

Länge 
mm

Klemmbereich
mm

Bohrloch Ø
mm

Blindniet AI/E - 4,8 x 10,0 0,5 - 6,5 4,9

4,8 x 15,0 4,5 - 11,0 4,9

4,8 x 25,0 11,0 - 19,5 4,9
   

2.5.1 EJOT®  Bohrschrauben

Einsatzbereich
Bohrschrauben zur Verschraubung von

■■ RHEINZINK-Paneelhalter
auf

■■ Stahlunterkonstruktionen 
1,5 - 4,0 mm

■■ Aluminiumunterkonstruktionen  
1,5 - 4,0 mm

2.5 Befestigung
Befestigungen sind Teile, die die Beklei-
dung an der Unterkonstruktion mecha-
nisch befestigen. 
Der Randabstand von Verbindungen und 
Befestigungen in der Unterkonstruktion 

2.5.2  �EJOT®  
Blindniet mit großem Bund

Niethülse aus Aluminium (AI)
Nietdorn aus Edelstahl
Unverlierbar verriegelt

Einsatzbereich
Blindniet zur Befestigung von

■■ RHEINZINK-Paneelhaltern
■■ Stahl- oder Aluminiumprofilblechen

auf
■■ Stahlunterkonstruktionen
■■ Aluminiumunterkonstruktionen

2.5.3  EJOT® Blindniet 
Niethülse aus Aluminium (AI)
Nietdorn aus Edelstahl
Unverlierbar verriegelt

Einsatzbereich
Blindniet zur Befestigung von untergeord-
neten Bauteilen wie z.B. Stoßblechen.

JT 3 - FR - 6 - 5,5 x 25 - E11

Blindniet K14 - AI/E - 5,0 x 8,0

Blindniet AI/E - 4,8 x 10

muss mindestens 10 mm betragen. Es 
dürfen nur korrosionsgeschützte Befesti-
gungsmittel eingesetzt werden, die eine 
langjährige Funktionsfähigkeit garantie-
ren.

Bezeichnung Ø x 

mm

Länge 

mm

Bohrkapazität
tI + tII
mm

Klemmdicke

mm

JT3 - FR - 6 5,5 x 25 min. 0,63 + 1,5
max. 2,0 + 4,0

0 - 7,0

   

Hinweis
Bei Ausbildung von Gleitpunkten 
Nietsetzlehre verwenden.
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DETAILKONZEPTION

2.6 Detailkonzeption
Die Gestaltung der Details prägt die Fas-
sade nachhaltig. Für die meisten Ecken, 
Leibungen sowie An- und Abschlüsse 
werden Bauprofile benötigt. Diese müs-
sen bei der Ausarbeitung der Detailkon-
zeption aufeinander abgestimmt sein. 
Zwei wesentliche Ausführungsvarianten 
sollen dies zeigen.

Ansichtsbreite der Bauprofile
Das Spektrum reicht von scharfkantigen 
bis zu mehreren Zentimeter breiten Profi-
len. Eine exakte Planung ermöglicht, die 
Breite aller Abschluss- und Rahmenpro-
file gleich zu gestalten oder in einem ge-
wünschten Verhältnis zu variieren.

Ausladung der Profile
Je nach Detailkonzeption werden aus 
der Fassadenebene heraustretende oder 
flächenbündige Profile eingesetzt.

Die Übersicht verdeutlicht zwei mögliche 
flachbündige Prinzipien:

Profilgruppe 1
Als Bauprofil wird ein relativ breites Li-
senenprofil (Ansichtsbreite ca. 60 mm) 
gewählt, das bündig mit der Fassaden
ebene abschließt. Das als Lisenenprofil 
gewählte Kantprofil wird hier in Abstim-
mung mit Fensterbank und Fenstersturz 
als Leibungsprofil verwendet.

Profilgruppe 2
Die hier dargestellte Variante eines Eck-
paneels bildet die Fensterleibung und be-
tont die horizontale Linienführung ohne 
sie im Fensterbereich zu unterbrechen.

Profilgruppe 1

Profilgruppe 2Profilgruppe 1
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2.7	 Details

2.7.1 Allgemeine Hinweise
Dritte Gewerke
Die Anschlüsse der Fassadenbekleidung 
an dritte Gewerke sind in der Regel not-
wendig und aus Gründen der Dichtig-
keit in den meisten Fällen unumgänglich. 
Durch die Gewährleistungspflicht des 
Handwerkers sollten Anschlüsse und 
Befestigungen an Gewerke Dritter (z.B. 
Fenster) immer durch den Projektverant-
wortlichen des entsprechenden Gewer-
kes genehmigt werden.
Die Lage der Gerüstanker ist bei der Pla-
nung zu berücksichtigen.

Wandaufbau
Der Schichtaufbau entspricht einer hin-
terlüfteten Metallfassade. Als Tragwerk 
dient eine massive Wand in Mauerwerk/ 
Beton. Selbstverständlich kann diese 
durch eine Ständer- oder Stahlkonstruk-
tion ersetzt werden.

Unterkonstruktion
siehe Kapitel 2.4

Lasteinwirkung
Bei flächigen, nur einseitig befestigten 
Bekleidungsprofilen (alle Paneeltypen) 
sind an exponierten Gebäudelagen an
gekantete Endböden bei allen Profilen 
als zusätzliche Aussteifung erforderlich.

Montagehinweis
Auf die ausführliche Behandlung von 
Montageabläufen wird in den einzelnen 
Details bewusst verzichtet, da diese im 
konkreten Fall sehr stark von anschließen-
den Gewerken wie Fenstern, Stahlbau-
konstruktionen etc. beeinflusst werden.
Montageabläufe sind immer unter Be-
rücksichtigung der Schnittstellen und der 
Montagereihenfolge für jedes Objekt 
gesondert festzulegen.
Auf bemerkenswerte Abweichungen von 
der Regel wird bei verschiedenen Details 
hingewiesen.

Tropfkanten
In der Detailgestaltung sind die Anforde-
rungen der Normen und Vorschriften zu 
berücksichtigen, so z.B. Abtropfkanten 
über Putzfassaden (Verschmutzung durch 
atmosphärische Ablagerungen).

2.7.2  Piktogramm
Horizontalschnitte (s. Seite 26) 
H1: Außenecke
H2: Innenecke
H3: Fensterleibung
H4: �Fuge/ausdehnungstechnische 

Trennung

Vertikalschnitte (s. Seite 27)
V1: Sockel
V2: Fensterbank
V3: Fenstersturz
V4: Dachrand

Varianten
In einigen Fällen werden für dasselbe 
Detail Varianten (z.B. Fenstersturz mit/ 
ohne Sonnenschutz) aufgezeigt. Diese 
sind gekennzeichnet und mit ergänzen-
den Texten oder Zeichnungen erläutert.

Gültigkeit
Die hier dargestellten Details und Kon
struktionen sind Lösungsvorschläge. Sie  
wurden an verschiedenen Projekten aus
geführt. Die Detailvorschläge sind im-
mer selbstverantwortlich unter Berück-
sichtigung der gültigen Normen und 
Bestimmungen sowie den gestalterischen 
Absichten des Planers auf das Objekt ab-
zustimmen. 
 

Gebäudehöhe Überdeckung Abstand Tropfkante

≤ 8 m ≥ 50 mm ≥ 20 mm

> 8 m ≤ 20 m ≥ 80 mm ≥ 20 mm

> 20 m ≥ 100 mm ≥ 20 mm

Abstands- und Überdeckungsmaße für Verwahrungen
(z. B. Fensterbänke, Mauerabdeckungen, Ortgangprofile etc.)
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2.8 Planungsraster
Rasterprinzip im Fassadenbau
Eine Metallfassade besteht aus industriell 
hergestellten Elementen mit hoher Ferti-
gungspräzision. Diese Elemente prägen 
das Erscheinungsbild durch eine exakte 
horizontale und vertikale Gliederung. 
Nicht auf die Achsenteilung abgestimmte 
Durchdringungen und Abschlüsse wirken 
störend.
Folgende Hinweise dienen zur korrekten 
Planung einer Fassadeneinteilung:

Grundsätze
Generell ist bei der Rasterproblematik 
zwischen Neubau und Altbausanie-
rung zu unterscheiden. Bei Neubauten 
kann die Fassadenrasterung auf die 
Gestaltung abgestimmt werden; Durch-
dringungen wie Fenster, Lüftungsrohre 
etc. werden grundsätzlich der Rasterung 
untergeordnet.
Bei Altbausanierungen sind die Durch-
dringungen (z.B. Fenster) unverrückbar, 
dadurch gilt es, die Rasterungen auf die 
Durchdringungen abzustimmen.
Bei Rasterabweichungen gelten folgen-
de Grundsätze:

■■ An Begrenzungen sollte mit einem 
ganzen Modul (X oder Y) begon-
nen oder geendet werden.

■■ Maßdifferenzen von maximal 15 mm  
bei Baubreiten von über 250 mm 
werden bei flächigen Profilen op-
tisch nicht wahrgenommen. 

■■ Nicht korrigierbare Maßtoleranzen  
(Veränderung Maß Y) sind im 
Fensterbank- oder Dachrandbereich 
auszugleichen.

■■ Anpassungen oder Verschiebungen 
von Rasterkoten (Höhenkoordinaten) 
können nur im Dachrand- und/oder 
Sockelbereich durchgeführt werden.

Die Grundsätze zur Gliederung einer 
Fassade werden am Beispiel einer Ras
terung für eine horizontale Bekleidung 
erläutert. Dieses Prinzip gilt auch für 
eine vertikale Fassadenbekleidung (z.B. 
Steckfalzpaneelfassade).

■■ BB:	 Baubreite = Achsmaß
■■ F:	 Fugenbreite
■■ S:	 Sichtfläche

Modul Y
Y entspricht der kleinsten sich wiederho-
lenden Einheit der Fassadengliederung, 
z.B. der Paneelbreite. Das Rastermodul Y 
bestimmt die genaue Lage von Durchdrin-
gungen und Begrenzungen. Das Maß Y 
ist bei Horizontalpaneelen frei wählbar 
und wird objektbezogen mit Baubreiten 
von 200 mm bis 333 mm produziert.
Das Achsmaß (y) wird durch die An-
sichtsfläche des Paneels und durch je-
weils eine Schattenfuge gebildet.
Die Baubreite ergibt sich aus der Sicht-
fläche und einer Fugenbreite. Die Fugen-
breite ist auf 20 mm  festgelegt.

Maß X
Alle mit X bezeichneten Strecken sind ein 
ganzzahliges Vielfaches des gewählten 
Moduls Y und entsprechen in der Regel 
einem Vielfachen der Baubreite eines 
Profils.

Kombination von Paneelen und 
Bauprofilen

F
F

S
F

F
B

a
up

ro
fil

F
S

F
B

a
up

ro
fil

F
S

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B
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Position Z3: Fenstersturz
Position Z2: Fensterbank
Rasterung bei Neubauten 

■■ Bestimmen der Rohbauaussparung
■■ Bestimmen des Fensterrahmenprofils
■■ Bestimmen der Lage des Fensters
■■ Bestimmen der Profilgeometrie der 

Fensteranschlüsse
■■ Entwickeln der Konstruktionsdetails 

innerhalb des Rasters

Rasterung bei Sanierung
■■ Bestimmen des Fensterrahmenpro-

fils, falls Fenster neu/alt
■■ Bestimmen der Lage des Fensters, 

falls Fenster neu/alt
■■ Bestimmen der Profilgeometrie der 

Fensteranschlüsse
■■ Entwickeln der Konstruktionsdetails 

innerhalb des Rasters

Passt die Lage eines Fensters oder Details 
nicht in das Raster, stehen folgende Kor-
rekturmöglichkeiten zur Wahl:

■■ Ändern der Profilgeometrie des Fens
tersturzprofiles oder der Fensterbank

■■ Fensterhöhe anpassen
■■ Ändern des Gefälles der Fenster-

bank
■■ Verändern des Moduls Y

Position Z1 : Sockel

Rasterung bei Neubauten
bzw. Sanierung

■■ Definieren der möglichen Abwei-
chungen nach oben oder unten

■■ Bestimmung der Profilgeometrie des 
Sockeldetails

Passt die Lage des Sockels nicht in die 
Rasterung, stehen folgende Korrektur-
möglichkeiten zur Wahl:

■■ Verschieben des Fassadenanschlusses 
nach oben oder unten

■■ Änderung der Profilgeometrie des 
Sockelprofils

■■ Tiefer- oder Höhersetzen eines vor-
gesetzten Sockelmauerwerks, falls 
geplant oder vorhanden

Position Z4: Dachrand

Rasterung bei Neubauten
bzw. Sanierung
Passt die Höhenkoordinate des Dach-
randes nicht in das gewählte gegebene 
Raster, stehen folgende Korrekturmög-
lichkeiten zur Wahl:	

■■ Verändern des Dachrandprofiles/ 
-gefälles

■■ Tiefer- oder Höhersetzen de Brüstungs-
mauer oder der Dachrandzarge.

Diese beiden Möglichkeiten stehen in der 
Regel nur bei einer gleichzeitigen Sanie-
rung des Flachdaches zur Verfügung.

■■ Verändern des Moduls Y

x
y

y
z 1

z 2
z 3

z 4
y

y
y

y
y

y



24|25

HORIZONTALPANEEL, PLANUNG UND ANWENDUNG

GESTALTUNGSVARIANTEN

2.9	 Gestaltungsvarianten

Folgende Hinweise dienen der korrekten 
Planung einer Fassadeneinteilung:
Die hier dargestellten Fassadenansichten 
sind nur ein kleines Spektrum von mögli-
chen Gestaltungsvarianten. 
Kombinationen von RHEINZINK-Ober
flächen in den Werkstoffqualitäten 
prePATINA blaugrau und prePATINA 
schiefergrau können eine Fassade klar 
gliedern und akzentuieren. Darüber hi-
naus lassen sich auch unterschiedlichste 
Materialien, Baubreiten und Baulängen 
kombinieren. Die abgebildeten Beispiele 
zeigen die Spiegeldeckung, kombinierte 
Baubreiten und den „wilden Verband“.

„Wilder Verband“

Kombinationsfassade mit zwei unterschiedlichen Baubreiten

Spiegeldeckung mit akzentuierter zweifarbiger Ansichtsfläche
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2.10 Montage und Bautoleranzen

Zur Aufnahme von Bau- und Montageto-
leranzen werden Passpaneele benötigt.
Die Lage dieser Paneele in der Fassade 
wird über den Montageablauf gesteuert: 
Zuerst werden die Bauprofile, z.B. Fens-
ter- und Türrahmen, Eckprofile, Fugen-
profile etc. montiert. Paneele werden im 
RHEINZINK-Systemcenter nach exakten 
Maßen angefertigt.
Maßliche Anpassungen auf der Baustel-
le können mit minimalen Änderungen 
der Fugenbreite ausgeglichen werden. 
Die Klemmwirkung der Paneele unterein
ander bleibt dadurch unbeeinträchtigt. 
Vom Montagepunkt A ausgehend wer-
den die Paneele montiert. Folglich wer-
den Passpaneele meist vor dem nächsten 
Bauprofil eingesetzt.
Je nach Größe der aufzunehmenden 
Toleranz werden ein oder zwei Paneele 
eingepasst.

Hinweis:
Toleranzausgleiche durch Passpaneele 
in der Baubreite von ≤ 15 mm sind op-
tisch kaum wahrnehmbar.

Ansicht Fassadenaufbau  
„wilder Verband“

Standardrasterung mit Außeneckpaneel

Fassadenansicht mit unterschiedlichen Baubreiten.
Das Fugenbild wird durch Schattenfugen bestimmt.
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KONSTRUKTION
ÜBERSICHT

H1.2 H1.3

Detail H2: Innenecke, Seite 30

2.11 Konstruktion Horizontalpaneel, Horizontalschnitte

H2.2 H2.3

Detail H3: Fensterleibung, Seite 32

H3.2 H3.3

Detail H4: Ausdehnungstechnische Trennung, Seite 34

H4.2 H4.3H4.1

Detail H1: Außenecke, Seite 28

H1.1

H2.1

H3.1
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KONSTRUKTION
ÜBERSICHT

2.12 �Konstruktion Horizontalpaneel, Vertikalschnitte

V1.2 V1.3V1.1

V2.2 V2.3V2.1

V3.2 V3.3V3.1

V4.2 V4.3V4.1

Detail V1: Sockel, Seite 36

Detail V2: Fensterbank, Seite 38

Detail V3: Fenstersturz, Seite 40

Detail V4: Dachrand zweiteilig, Seite 42
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KONSTRUKTION 
DETAIL H1, AUSSENECKE

H1.2

H1.1

16v

20c30a

23

25

18b

11b

16v

20c30a

23

25

18b

11b
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KONSTRUKTION
DETAIL H1, AUSSENECKE

2.11.1 Detail H1: Außenecke

11	 RHEINZINK-Horizontalpaneel  
	 H 25
	 b	 Standardpaneel, mit Endboden
	 e	 Stoßprofil, mit Endböden
	 f	 Eckpaneel
16	 RHEINZINK - Bauprofil
	 v	 Eckprofil
18	 Halteprofil
	 b	 Aluminium
20	 Unterkonstruktion
	 c	 Konsolsystem, mit Thermostopp*
23	 Tragwerk
25	 Wärmedämmung
30	 Belüftungsraum
	 a	 Belüftungsraumhöhe ≥ 20 mm

* Herstellerangaben sind zu beachten

H1.3

11f

20c30a

23

25

18b

11e
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KONSTRUKTION
DETAIL H2, INNENECKE

H2.2

H2.1

16v

20c30a

30a

23

25

18b

11b

16 v

20c

23

25

18b

11b
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KONSTRUKTION
DETAIL H2, INNENECKE

H2.3

2.11.2 Detail H2: Innenecke

11	 RHEINZINK-Horizontalpaneel  
	 H 25
	 b	 Standardpaneel, mit Endboden
16	 RHEINZINK - Bauprofil
	 v	 Eckprofil
18	 Halteprofil
	 b	 Aluminium
20	 Unterkonstruktion
	 c	 Konsolsystem, mit Thermostopp*
23	 Tragwerk
25	 Wärmedämmung
30	 Belüftungsraum
	 a	 Belüftungsraumhöhe ≥ 20 mm

* Herstellerangaben sind zu beachten

16 v

20c30a

23

25

18b

11b
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KONSTRUKTION
DETAIL H3, FENSTERLEIBUNG

H3.2

H3.1

16 h

20c30a

30a

23

25

18d

11b

16c

24

16h

20c

23

25

18d

11b

16e

24
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KONSTRUKTION
DETAIL H3, FENSTERLEIBUNG

H3.3

2.11.3 Detail H3: Fensterleibung

11	 RHEINZINK-Horizontalpaneel  
	 H 25
	 a	 Standardpaneel
	 b	 Standardpaneel, mit Endboden
	 e	 Stoßprofil, mit Endböden
	 f	 Eckpaneel
16	 RHEINZINK - Bauprofil
	 e	 Einschubtasche, mit  
		  hinterlegtem Dichtband
	 h	 Leibungsprofil
	 i	 An-/Abschlussprofil
18	 Halteprofil
	 d	 Aluminium*
20	 Unterkonstruktion
	 c	 Konsolsystem,  
		  mit Thermostopp**
23	 Tragwerk
24	 Dichtfolie
25	 Wärmedämmung
30	 Belüftungsraum
	 a	 Belüftungsraumhöhe ≥ 20 mm

*	� Bei erforderlichen Brandsperren 
sind Halteprofile aus verzinktem 
Stahl ≥ 1,0 mm zu verwenden.

**	 Herstellerangaben  
	 sind zu beachten

11e11a

20c30a

23

25

18d

11f

16 i

24



34|35

HORIZONTALPANEEL, PLANUNG UND ANWENDUNG

KONSTRUKTION
DETAIL H4, AUSDEHNUNGSTECHNISCHE TRENNUNG

H4.2

H4.1

20c30a

23

25

11b 16 y

20c30a

23

25

11b 

16 w
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KONSTRUKTION
DETAIL H4, AUSDEHNUNGSTECHNISCHE TRENNUNG

H4.3

2.11.4		� Detail H4: Ausdehnungs
technische Trennung

11	 RHEINZINK-Horizontalpaneel  
	 H 25
	 a	 Standardpaneel
	 b	 Standardpaneel, mit Endboden
	 e	 Stoßprofil, mit Endböden
16	 RHEINZINK - Bauprofil
	 w	 Schattenfugenprofil
	 y	 Lisenenprofil
20	 Unterkonstruktion
	 c	 Konsolsystem, mit Thermostopp*
23	 Tragwerk
25	 Wärmedämmung
30	 Belüftungsraum
	 a	 Belüftungsraumhöhe ≥ 20 mm

* Herstellerangaben sind zu beachten

20c
30a

23

25

11a 11e
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KONSTRUKTION
DETAIL V1, SOCKEL

V1.2

V1.1

16 e

20c

2325

18b

11a

16 d

16 e

20c

2325

18b

11a

16d

30a

30a
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KONSTRUKTION
DETAIL V1, SOCKEL

V1.3

2.12.1 �Detail V1: Sockel

11	 RHEINZINK-Horizontalpaneel  
	 H 25
	 a	 Standardpaneel
16	 RHEINZINK - Bauprofil
	 c	 Lochstreifen
	 d	 Sockelprofil, teilperforiert 
	 e	 Einschubtasche, mit  
		  hinterlegtem Dichtband
	 l	 Gesimsabdeckung
18	 Halteprofil
	 b	 Aluminium
	 n	� Detail V1.1/ V1.2:  

Halteprofil, nicht durchlaufend
19	 Trennlage
	 a	 strukturierte Trennlage  
		  VAPOZINC
	 n	 alternativ:  
		  vollflächige Verklebung
20	 Unterkonstruktion
	 c	 Konsolsystem, mit Thermostopp*
22	 Funktionsebene
	 c	 wasserdichte Abklebung
23	 Tragwerk
25	 Wärmedämmung
30	 Belüftungsraum
	 a	 Belüftungsraumhöhe ≥ 20 mm

* Herstellerangaben sind zu beachten

16 c

20c

2325

18b

11a

16 l

19a

22c

30 a
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KONSTRUKTION
DETAIL V2, FENSTERBANK

V2.2

V2.1

16 k

20c

2325

18a

11a

18b

19a 24

16 k

20c

2325

18a

11a

18b

19a 24

32a

32a

30a

30a
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KONSTRUKTION
DETAIL V2, FENSTERBANK

V2.3

2.12.2 �Detail V2: Fensterbank

11	 RHEINZINK-Horizontalpaneel
	 H 25
	 a	 Standardpaneel
16	 RHEINZINK - Bauprofil
	 c	 Lochstreifen
	 i	 An-/Abschlussprofil
	 k	 Fensterbankabdeckung,  
		  ≥ 3° geneigt
18	 Halteprofil
	 a	 verzinkter Stahl,  
		  Stützwinkel mit Thermostopp
	 b	 Aluminium
19	 Trennlage
	 a	 strukturierte Trennlage  
		  VAPOZINC
	 n	 alternativ:  
		  vollflächige Verklebung
20	 Unterkonstruktion
	 c	 Konsolsystem, mit Thermostopp*
23	 Tragwerk
24	 Dichtfolie
25	 Wärmedämmung
30	 Belüftungsraum
	 a	 Belüftungsraumhöhe ≥ 20 mm
32	 Befestigung
	 a	� Nietbefestigung mit Langloch 

und Nietsetzlehre

* Herstellerangaben sind zu beachten

16 c

20c

2325

18a

11a

18b

19a 24

16 k
16 i

30a
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KONSTRUKTION
DETAIL V3, FENSTERSTURZ

V3.2

V3.1

16 g

20c

2325

18d

18d

11a

24

16 g

20c

23
25

18d

11a

24

16 e

30a

30a
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KONSTRUKTION
DETAIL V3, FENSTERSTURZ

V3.3

2.12.3 �Detail V3: Fenstersturz

11	 RHEINZINK-Horizontalpaneel  
	 H 25
	 a	 Standardpaneel
16	 RHEINZINK - Bauprofil
	 e	 Einschubtasche,  
		  mit hinterlegtem Dichtband
	 g	 Sturzprofil, mit und ohne  
		  Teilperforation
18	 Halteprofil
	 a	 verzinkter Stahl,
		  Halteprofil mit Thermostopp 
	 d	 Aluminium, mit und ohne  
		  Teilperforation*
20	 Unterkonstruktion
	 c	 Konsolsystem, mit Thermostopp**
23	 Tragwerk
24	 Dichtfolie
25	 Wärmedämmung
30	 Belüftungsraum
	 a	 Belüftungsraumhöhe ≥ 20 mm

*	� Bei erforderlichen Brandsperren 
sind Halteprofile aus verzinktem 
Stahl ≥ 1,0 mm zu verwenden.

**	 Herstellerangaben sind zu beachten

16 g

20c

23
25

18d

11a

24

18a
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18a
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KONSTRUKTION
DETAIL V4, DACHRAND ZWEITEILIG

V4.2

V4.1

16 j

18b

18b
25

16 m

16 m

19a

19a
18a

20f

≥ 3°

≥ 3°

18b

20c

23

11a

16 c

16 i

18b
16 j

25

20c

20c

23

11a

16i

30a

30a

20d



HORIZONTALPANEEL, PLANUNG UND ANWENDUNG

KONSTRUKTION
DETAIL V4, DACHRAND ZWEITEILIG

V4.3

2.12.4 �Detail V4: Dachrand

11	 RHEINZINK-Horizontalpaneel  
	 H 25
	 a	 Standardpaneel
16	 RHEINZINK - Bauprofil
	 c	 Lochstreifen
	 i	 An-/Abschlussprofil
	 j	 Blende
	 m	 Mauerabdeckung
18	 Halteprofil
	 a	 verzinkter Stahl
	 b	 Aluminium  
19	 Trennlage
	 a	 strukturierte Trennlage  
		  VAPOZINC
	 n	 alternativ:  
		  vollflächige Verklebung
20	 Unterkonstruktion
	 c	 Konsolsystem, mit Thermostopp*
	 d	 Holz, Keilbohle
23	 Tragwerk
25	 Wärmedämmung
30	 Belüftungsraum
	 a	 Belüftungsraumhöhe ≥ 20 mm

* Herstellerangaben sind zu beachten

≥ 3°
16 j

18b

20c

23

25

19a 20 f

16c

16 m

11a
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20d
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Hamburg

Berlin

Erfurt

München

Mannheim

Datteln

VERTRIEBSBÜROS

Zentraler Vertrieb Deutschland
RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Tel.: +49 2363 605-490
Fax: +49 2363 605-291
E-Mail: info@rheinzink.de

Vertriebsbüro Berlin
RHEINZINK GmbH & Co. KG
Mobil: +49 173 5455883
E-Mail: stephan.rackwitz@rheinzink.de

Vertriebsbüro Bochum
RHEINZINK GmbH & Co. KG
Mobil: +49 171 5675517
E-Mail: jens.hohn@rheinzink.de

Vertriebsbüro Erfurt/München
RHEINZINK GmbH & Co. KG
Mobil: +49 172 2818150
E-Mail: peter.weiffenbach@rheinzink.de

Vertriebsbüro Hamburg
RHEINZINK GmbH & Co. KG
Mobil: +49 172 2818177
E-Mail: wolfgang.strelau@rheinzink.de

Vertriebsbüro Mannheim
RHEINZINK GmbH & Co. KG
Mobil  +49 170 7096039
E-Mail: engelbert.friedrich@rheinzink.de

Geschäftszeiten
Montag – Donnerstag	 7.30 – 16.30
Freitag	 7.30 – 15.00

Außerhalb der  Geschäftszeiten hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. 
Ihre Wünsche und Mitteilungen werden aufgezeichnet und unverzüglich bearbeitet.
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REFERENZOBJEKTE

Weitere Referenzobjekte finden
Sie im Internet unter
www.rheinzink.de
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BILDNACHWEIS

Titel: Wohnhaus, Sydney, Australien
Architekten: Jahn Associates, Surry Hills, Australien
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Architectural Roofing & Wall Cladding, Hornsby, Australien

1. Kleintierzucht im Friedrich-Loeffler-Institut, Greifswald, Insel Riems, Deutschland
Architekt: Maedebach, Redeleit & Partner, Berlin, Deutschland
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Bau- & Kupferklempnerei Martin Boecker, Hintersee, Deutschland

2. Spenglerei Pilatus, Kriens, Schweiz
Architekt: Peter Amrein, Sarnen, Schweiz
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Spenglerei Pilatus AG, Kriens, Schweiz

3. Wohnhaus, Cantù, Italien
Architekten: Paolo Pirovano, Merone, Italien
Mauro Angelo Ceresa, Cantù, Italien
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Galavotti Mauro, Gaglianico, Italien

4./10. Wohnhaus, Colmanicchio, Italien
Architekten: Mario und Giuditta Botta, Lugano, Italien
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Torsetta SA Massimo Frizzi, Muralto, Italien

5. FERI, Maribor, Slowenien
Architekt: Styria d.o.o., arhitekturni atelje, Maribor, Slowenien
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
KLEMAKS d.o.o., Maribor, Slowenien 
PROFORMA TREND d.o.o., Zgornja Ložnica, Slowenien

6. FHS Osnabrück/Neubau Hörsaal- und Seminargebäude
Osnabrück, Deutschland
Architekt: Jockers Architekten BDA, Stuttgart, Deutschland
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Feldhaus Fenster + Fassaden GmbH & Co. KG, Emsdetten, Deutschland

7. Wohnhaus, Kaarst, Deutschland
Architekt: petershaus Gmbh & Co. KG, Kaarst, Deutschland
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
petersdach GmbH, Kevelaer, Deutschland

8. Wohnhaus, Neustadt, Österreich
Architekt: Dimiter Karaivanov, Neustadt, Österreich
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Resch Dach GmbH & Co KG, Mattersburg, Österreich

9. Wohnhaus, Straden, Österreich
Architekt: Rauchsignale, Straden, Österreich
Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Spenglerei Klaus Zidek, Straden, Österreich
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RHEINZINK GmbH & Co. KG
Postfach 1452
45705 Datteln
Germany

Tel.: 	+49 2363 605 - 0
Fax: 	+49 2363 605 - 209

info@rheinzink.de
www.rheinzink.de


